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RESUMO

O alto-forno, reator metallrrgico responsavel pelo processo de fabricacdo do ferro gusa, localizado na area
da reducdo, possui como parte da composicdo de sua carga, as cargas metalicas, sendo caracterizado
como objeto da pesquisa a pelota e o minério de ferro. O manuseio e transporte dessas cargas metélicas
podem interferir nos custos do processo, aumentando o desperdicio e problemas ambientais, como a
polui¢éo. A classificag8o das cargas metalicas é feita através do peneiramento localizado no Stock House
da empresa Aperam South América. Um dos grandes problemas observados neste processo de
classificacdo é a eficiéncia do peneiramento, que é a qualidade do processo. Este estudo objetivou
analisar e descrever a qualidade do sistema de manuseio/transporte e peneiramento das cargas
metdlicas no processo em questdo. Também se analisou a granulometria dos finos oriundos destas
peneiras visando verificar se ha desperdicio proveniente destas, buscando assim, estabelecer as
diretrizes baseadas nos parametros que devem ser observados no processo incluindo a eficiéncia,
caracteristicas e taxa de alimentagéo das peneiras que classificam as matérias primas descritas. Logo, a
pesquisa culminou com 41 (quarenta e uma) amostras que apresentaram baixo percentual de finos,
sendo que estas foram coletadas para demonstrar possiveis perdas no processo metallirgico estando
relacionadas ao transporte e manuseio do minério comprometendo a qualidade do processo. Em
contrapartida, a pesquisa constatou um resultado discrepante de uma das amostras realizadas na pilha
de finos de pelota com minério 1, portanto, é plausivel de que este resultado seja derivado de uma falha
mecanica ou falha no processo.
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The blast furnace, the metallurgical reactor responsible for the pig iron manufacturing process, located in
the area of the reduction, has metallic charges as part of the composition of its cargo, being characterized
as the object of research pellet and ore and iron. Handling and transporting these metal loads can interfere
with process costs, increasing waste and environmental problems such as pollution. The classification of
metallic loads is done through the screening located at Stock House of the company Aperam South
America. One of the great problems observed in this classification process is the screening efficiency,
which is the quality of the process. This study aimed to analyze and describe the quality of the handling/
transportation and sieving system of metal loads in the process in question. Also the granulometry of the
fines from these sieves to verify if there is waste coming from these, seeking thus to establish the
guidelines based on the parameters that must be observed in the process including the efficiency,
characteristics and feeding rate of the sieves that classify the described raw materials. Therefore, the
research culminated in 41 (forty one) samples that presented low percentage of fines, and these were
collected to demonstrate possible losses in the metallurgical process, being related to the transportation
and handling of the ore compromising the quality of the process. In contrast, the research found a
discrepant result of one of the samples made in the pile of pellet fines with ore 1, so it is plausible that this
result is derived from a mechanical failure or process failure.

Keywords: Reduction, Metal Loads, Handling and Transport, Screening.

1 INTRODUCAO

Baseado no Informativo Estatistico do Setor Metallrgico (2015), em 2014, a produ¢do mundial
de aco bruto totalizou 1,640 bilhdo de toneladas em 2014, o Brasil produziu em torno de 33,897
Mt, se estabelecendo na 92 posicao do ranking mundial.

As siderargicas geram diferentes tipos e grandes quantidades de residuos sélidos. A enorme
quantidade destes residuos solidos gerados € inegavel. Os residuos nos processos industriais
sdo definidos como sobra no processo produtivo, matérias primas e insumos que nao foram
consumidos na formagédo do produto e que significam custos e perda de lucro da inddstria, logo
tecnologias e processos vém sendo utilizados para diminuir estas perdas evitando assim o
desperdicio de material.

De acordo com Soares e Sikilero (2010), atualmente a enorme competitividade no mundo
empresarial obriga as organizacdes a promoverem melhoras no seu processo produtivo para
consequente aumento de sua competitividade. Contudo, para obter sucesso na melhoria dos
processos produtivos, é necessario identificar possiveis desperdicios para poder elimina-los.
Segundo Ohno (1997), desperdicios se referem a todos os elementos da producdo que sé
aumentam os custos sem agregar valor. Baseado nisso, pode-se afirmar que neste cenario,
visando a garantia de competitividade as empresas de siderurgia tendem a aumentar a
reciclagem de residuos, aspirando a sustentabilidade da empresa e reducéo de custos.

O minério de ferro granulado e as pelotas antes de serem carregados nos caminhdes, vagdes
de trem ou navios para se destinarem aos seus consumidores, sofrem diversas transferéncias
que efetivamente influenciam em sua segregacdo, desde o0 momento da extracdo nas minas,
passando pelas instalacdes de beneficiamento até chegar ao final do seu percurso, no caso
desde estudo, o alto-forno. Essa segregacdo gera particulas finas com consequente
desperdicio que se perdem na maioria das vezes arrastadas pelo vento ao longo desse trajeto,
0 que acarreta em possivel poluicdo ambiental, perda de material e na qualidade do processo.
Qualidade é a correcdo dos problemas e de suas causas ao longo de toda a série de fatores
relacionados com marketing, projetos, engenharia, producdo e manutencdo, que exercem
influéncia sobre a satisfacdo do usuario (FEIGENBAUM, 1994). O peneiramento é uma

operacao unitaria de tratamento de minérios, utilizada para a separagao do minério em uma ou



mais fragfes, com particulas de tamanhos distintos, estando estas limitadas uma de forma
superior e outra inferiormente (LUZ; SAMPAIO; ALMEIDA, 2004). Um dos grandes problemas
observados nesse processo de classificacédo é a eficiéncia do peneiramento, que é a qualidade
do processo. No peneiramento industrial, considera-se a eficiéncia maxima igual a 95%, cujo
fator de eficiéncia corresponde a 1,0. Assim, compreende-se que ndo ha, na pratica, peneira
com 100% de eficiéncia (SAMPAIO; DA SILVA, 2007). Logo, o foco deste estudo é analisar a
gualidade do processo de manuseio/transporte e peneiramento das cargas metdlicas (minério
de ferro e pelotas) utilizadas na area da reducédo da empresa Aperam South América, situada
em Timo6teo, MG, Brasil. Como objetivos especificos podem ser apontados: analisar se ha
desperdicio proveniente do mau funcionamento do sistema de peneiramento e do trajeto das
cargas metélicas do Stock House da Aperam South America; constatar a importancia do
gerenciamento de residuos na siderurgia no setor de redugdo, baseada nos paradmetros que
devem ser observados no processo, incluindo a eficiéncia, caracteristicas e taxa de
alimentacé@o das peneiras que classificam as matérias primas - cargas metdlicas; estabelecer
as diretrizes para descobertas de falhas na qualidade do processo com a finalidade de evitar
desperdicios.

A metodologia utilizada se baseou inicialmente em levantamentos bibliograficos, com o intuito
de se obter informagBes e mais conhecimentos a respeito do tema abordado. O estudo
caracteriza-se por ser uma pesquisa aplicada, de abordagem qualitativo-quantitativo e carater
exploratério. Quanto aos procedimentos técnicos, além da pesquisa bibliografica, pode ser
classificado em pesquisa documental, experimental e estudo de caso.

Apés esta sessdo serd apresentado o referencial tedrico expondo uma breve apresentacdo da
empresa, seguido da fundamentagéo teorica do tratamento de minérios aplicado a producédo de
acos, abordando com énfase a area da reducdo. Posteriormente, sera apresentado um estudo
de caso, onde se descreve e analisa a qualidade do sistema de manuseio/transporte e
peneiramento das cargas metalicas no processo em questdo. Baseado nesta andlise se
desenvolvera a discussao dos resultados obtidos. Por fim, sera apresentada a conclusdo dos

estudos e sugestdes de futuros trabalhos.

Historico da Empresa

A Aperam South America € uma das seis induUstrias que fazem parte do Grupo Aperam. A
Empresa é a Unica produtora integrada de acos planos inoxidaveis e siliciosos da América
Latina, com desempenho que a destaca entre os grandes produtores mundiais do setor. Além
disso, ela detém alta tecnologia na producdo de acos carbonos ligados. E lider em seu
segmento no mercado brasileiro, com 90% de participacdo, e exporta para 57 paises. Além
disso, possui capacidade para a producdo de 900 mil toneladas por ano de aco liquido e conta
com um avangado Centro de Pesquisas, que desenvolve e testa produtos para diversas
aplicactes no mercado.
Segundo Aperam South America (2011), criada em 2011, como resultado do desmembramento
do setor inox da ArcelorMittal, a Aperam surgiu como um player global em acos inoxidaveis,
especiais elétricos e ligas de niquel. A empresa tem capacidade para produzir 2,5 milhées de
toneladas por ano de acos planos inoxidaveis e apresenta uma capacidade Unica de produzir

acos inoxidaveis e especiais, usando biomassa (carvdo vegetal) de forma competitiva. Além



disso, a empresa é lider no mercado de produtos com alto valor agregado e conta com uma
rede altamente integrada de distribui¢cdo, processamento e servigos.

Sua planta industrial esta localizada no municipio de Timéteo, na regido do Vale do Aco, no
estado de Minas Gerais. Local onde rodovias e ferrovias ligam a usina aos principais centros
consumidores de produtos siderlrgicos da América Latina e a pontos exportadores. A empresa
mantém um escritério comercial em Sao Paulo, um de logistica internacional no Rio de Janeiro,
aliados a uma rede de distribuidores e centros de servigos espalhados pelo Brasil. A Figura 1

apresenta a area que compreende a localizacdo da empresa Aperam South America.

Figura 1 - Mapa de Localizacdo da empresa Aperam South America
Area Geografica da Pesquisa - Municipio de Timéteo-Minas Gerais
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Fonte: Pesquisa aplicada (2016)

METODOLOGIA

Segundo Gil (2008) pode-se definir pesquisa como o processo formal e sistemético de
desenvolvimento do método cientifico. O objetivo fundamental da pesquisa € descobrir
respostas para problemas mediante o0 emprego de procedimentos cientificos. A partir dessa
conceituacao, pode-se, portanto, definir pesquisa social como o processo que, utilizando a
metodologia cientifica, permite a obtencdo de novos conhecimentos no campo da realidade
social. “A pesquisa social pode decorrer de razbes de ordem intelectual, quando baseadas no
desejo de conhecer pela simples satisfagdo para agir. Dai porque se pode falar em pesquisa
pura e em pesquisa aplicada” (GIL, 2008, p. 26).

A pesquisa em questao tem como perfil o carater aplicado e tem como viés do uso das praticas
técnicas em conjunto com a teoria na literatura da mineracdo. Cervo e Bervian (2005), diz que
na pesquisa aplicada, o investigador € movido pela necessidade de contribuir para fins praticos
mais ou menos imediatos, buscando solu¢des para problemas concretos.

O estudo possui uma abordagem qualitativa-quantitativa, pois ela estabelece a analise de
dados e também um estudo de caso tangivel da qualidade das cargas metalicas, como as
pelotas e os minérios de ferro provenientes do Quadrilatero Ferrifero, Minas Gerais. Estas

cargas metalicas sdo alocadas em pilhas e separadas em patios. Assim, de acordo com Gill



(2008), a andlise dos dados nas pesquisas experimentais e nos levantamentos é
essencialmente quantitativa. O mesmo n&o ocorre, no entanto, com as pesquisas definidas
como estudos de campo, estudos de caso, pesquisa-acao ou pesquisa participante. Nestas, os
procedimentos analiticos sdo principalmente de natureza qualitativa. E, ao contrario do que
ocorre nas pesquisas experimentais e levantamentos em que os procedimentos analiticos
podem ser definidos previamente, ndo ha férmulas ou receitas predefinidas para orientar os
pesquisadores. Assim, a analise dos dados na pesquisa qualitativa passa a depender muito da
capacidade e do estilo do pesquisador.

A andlise segue o carater exploratorio devido a interpretacdo de autores pertinentes ao tema,
seguindo uma abordagem bibliografica, pesquisa documental e experimental com
questionamento acerca da qualidade do peneiramento, visto que o objetivo de estudo é
evidenciar o problema, sugerir solugdo e com base na bibliografia e experimentos comprovar
hipéteses de problemas encontrados na area em questdo. Portanto, com base em Godoy
(1995) quando estamos lidando com problemas pouco conhecidos e a pesquisa é de cunho
exploratério, este tipo de investigacdo parece ser 0 mais adequado. Quando o estudo é de
carater descritivo e 0 que se busca é o entendimento do fenbmeno como um todo, na sua
complexidade, é possivel que uma andlise qualitativa seja a mais indicada. Ainda quando a
nossa preocupacdo for & compreensdo da teia de relagbes sociais e culturais que se
estabelecem no interior das organizagfes, o trabalho qualitativo pode oferecer interessantes e
relevantes dados. Nesse sentido, a opcao pela metodologia qualitativa se faz apés a definicao

do problema e do estabelecimento dos objetivos da pesquisa que se quer realizar.

A orientacd@o da pesquisa tem uma abordagem técnica de natureza bibliografica, pois pesquisa
bibliografica, segundo Gil (2008) é quando desenvolvida a partir de material ja elaborado,

constituido principalmente de livros e artigos cientificos.

Para complementacdo da parte tedrica, foi realizado um estudo documental sobre os
resultados das analises granulométrica baseado nos dizeres de Gil (2008), que afirma que a
pesquisa documental se assemelha muito a pesquisa bibliografica. A Unica diferenca entre
ambas esta na natureza das fontes. Enquanto a pesquisa bibliografica se utiliza
fundamentalmente das contribuicbes dos diversos autores sobre determinado assunto, a
pesquisa documental vale-se de materiais que ndo receberam ainda um tratamento analitico,
ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com o0s objetivos da pesquisa.

A segunda parte da pesquisa tem como fundamento o marco do desenvolvimento experimental
técnico das amostras contidas nas pilhas, nas peneiras do Stock House e durante o trajeto do
minério. O estudo experimental representa um importante marco na tese desenvolvida por Gil
(2008) que afirma que de modo geral, o experimento representa 0 melhor exemplo de pesquisa
cientifica.

A presenca do estudo de caso no desdobramento da tese representa uma revisdo dos
processos estabelecidos durante o marco exploratério da pesquisa. Assim, Gil (2008) trata o
estudo de caso como sendo caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de
poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado, tarefa

praticamente impossivel mediante os outros tipos de delineamentos considerados. De acordo



com Yin (2001, p. 32), “um estudo de caso &€ uma investigagdo empirica que investiga um
fenbmeno contemporédneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando o0s
limites entre o fendmeno e o contexto nao estédo claramente definidos”.

Por fim, serdo constatados desperdicios, levando em consideracédo questfes de qualidade do
peneiramento, demonstrando a importancia de uma gestéo de processo e qualidade aplicada

adequadamente.

4 MATERIAIS E METODOS

Para desenvolver o estudo de andlise do possivel desperdicio das cargas metdlicas, é
necessario realizar um levantamento da granulometria do material, desde a chegada nos patios
da empresa até o seu destino final, o alto-forno 2, dando énfase no overzise e undersize do
processo de peneiramento, operacao unitaria que classifica o material para alimentacéo deste.
Também se faz necessario analisar a pilha a que este material esta sendo destinado e os finos

contidos no alto-forno 2 apdés o processo de formacéo do ferro-gusa.

4.1 Materiais

Os materiais utilizados neste trabalho serviram para auxiliar no célculo de avaliacdo da
eficiéncia da peneira e porcentagem de granulometria que teoricamente deveria estar sendo
destinada ao alto-forno 2. Os materiais sdo compostos de amostras retiradas na empresa,
sendo essas de minério 1, que se trata de um minério de ferro de hematita, granulado, com
teor médio de 58% de Fe, proveniente da mina localizada no Quadrilatero Ferrifero-MG, que
abastece o alto-forno 2 da Aperam South America. Também faz parte do material as amostras
de pelotas utilizadas no alto-forno 2 que apresentam em média 63,6% de Fe. A seguir serdo
apresentados os fluxogramas de recebimento e abastecimento de pelota e hematita (Figuras
11 e 12).



Figura 2 - Fluxograma de recebimento e abastecimento de pelota
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Fonte: Aperam South America (2016)

Figura 3 - Fluxograma de recebimento e abastecimento de hematita
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Fonte: Aperam South America (2016)

A seguir se encontra o fluxograma basico do Stock House (Figura 13) contendo as peneiras e a
pilha que foi analisada, sendo identificadas P-12 como peneira de minério 1 e P-13 e P-14



como peneiras de pelota.

Figura 4 - Fluxograma do Stock House
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Fonte: Pesquisa aplicada (2016)

Sabe-se que o alto-forno 2 também é abastecido pelo minério 2, referente ao minério de
hematita granulado com teor de ferro de 66,28%, este por sua vez, ndo € peneirado no Stock

House devido a sua baixa geracgédo de finos, por isso ndo citado no fluxograma (Figura 13).

4.2 Método

Sera realizado o célculo de eficiéncia da peneira de acordo com a equacgéo

Eficiéncia do peneiramento, Segundo Carrisso e Correia (2004):

p
E=—x100,
aA v

Onde:
E = eficiéncia; P = passante (t/h); A = alimentacdo (t/h); a = percentagem de material na
alimentac@o menor que a abertura considerada.

A eficiéncia de separacdo € expressa como uma razao entre a quantidade de material
que passa por uma abertura e a quantidade na alimentacdo que deveria passar.

Um peneiramento é considerado comercialmente perfeito, quando a eficiéncia é de
95%. Assim, para este valor, o fator de eficiéncia é considerado igual a 1,00.

Ha fatores que também interferem na eficiéncia do peneiramento que
consequentemente acabam intervindo no dimensionamento da peneira como a quantidade de

decks, fator de éarea efetiva, fator de umidade e fator de abertura.

4.2.1 Amostragem
Foi realizada uma coleta de incrementos (amostragem) feita com uso de uma pa metalica
fornecida pela empresa, sendo que cada amostra somou em torno de 8kg. Os incrementos

foram coletados de forma alternada, visando uma amostra representativa de um todo. Nas



pilhas de alimentagdo dos minérios foram amostrados manualmente incrementos de cada lote
(Figura 14), sendo posteriormente homogeneizados e quarteados para analise granulométrica.
Essas pilhas sdo encontradas no patio 1 e estéo identificadas como pilha 3, correspondente ao
minério 1 e pilha A correspondente ao minério 2. Ja as pilhas de alimentacdo de pelota, séo
encontradas no patio 3. Do mesmo modo realizaram-se amostragens na pilha de finos, ou seja,
coletando particulas que se encontravam posicionadas nas por¢cdes mais superficiais desta. A
pilha de finos citada anteriormente encontra-se no patio 4.

Ja no Stock House, coletou-se incrementos das tremonhas de finos (Figura 17) somente das
peneiras em que o material fino é destinado a pilha de residuos em estudo, muitas vezes citada
como pilha de finos (Figura 18). Foram realizadas também amostras do oversize das peneiras
das cargas metdlicas, assim como amostras no chute do minério 2. Para a retirada das
amostras do oversize e do chute utilizou-se uma pa especifica de comprimento adequado ao
fluxo do material visando maior representatividade (Figuras 15 e 16). As pelotas sédo coletadas
pelo amostrador corta fluxo assim que desembarcam dos vagdes, ou seja, antes da formacgéo
de sua pilha. Cada amostra foi colocada em sacos plasticos, identificada e enviada ao

laboratério de matérias primas para posterior analise granulométrica.

Figura 5 - Esquema utilizado na amostragem manual de pilhas de minério

Leito
Externo

IA mostrador

Fonte: Grigorieff; Costa e Koppe (2002)

Figura 6 - Chute




Figura 7 - Amostragem do Oversize (Stock House)

Fonte: Pesquisa aplicada (2016)
Figura 8 - Processo de retirada das amostras na tremonha de finos do Stock
House
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Fonte: Pesquisa aplicada (2016)
Figura 9 - Processo de retirada das amostras na pilha de finos de pelota com

finos de minério 1

Fonte: Pesquisa aplicada (2016)



4.2.2 Métodos utilizados no peneiramento para analise granulométrica

Foi escolhido um conjunto de peneiras, da marca Dialmatica, de acordo com o objetivo da
andlise (Figura 19). O conjunto é composto pelas seguintes malhas: 38,1mm, 31,7mm,
25,4mm, 19,05mm, 15,9mm, 12,7mm, 9,52mm, 6,35mm, 4,76mm e panela. Ou seja, foram
escolhidas malhas acima de 6,35mm para verificarmos o oversize, e abaixo para sabermos a
porcentagem dos finos na panela (undersize). ApOs este procedimento sera utilizada uma

balanca da marca Sartorius para pesar o conteido de cada peneira.

4.2.3 Peneiramento

O procedimento da Aperam South America, resumidamente, consiste em acrescentar-se a
amostra com o conjunto de peneiras montado. O esquema descrito permanece sob a acao do
agitador mecanico, cerca de 10 minutos. Por fim, o contelldo de cada peneira é pesado e o

ensaio é langado no sistema SIP para controle de processo.

Figura 10 - Conjunto de peneiras para analise granulométrica

Fonte: Pesquisa aplicada (2016)

5 RESULTADOS E DISCUSSOES

5.1 Analise do transporte e manuseio

Conforme informado no item materiais e métodos, para fazer o estudo de andlise de
desperdicio foram utilizados os resultados das andlises granulométricas referentes as
amostragens realizadas e as informacdes coletadas na empresa durante o periodo de estagio

e visita técnica das autoras da pesquisa. Os resultados das amostras foram enviados pelo



laboratério de matérias primas da Aperam South America.

Dando inicio as discussfes, sabe-se que o minério sofre degradagfes em seu trajeto
percorrido até o destino final. Abaixo seguem as tabelas (Tabela 1 e Tabela 2) contendo os
possiveis pontos de degradacao sofridos pelos minérios e pelotas que alimentam o alto-forno
2, estes pontos foram um dos propésitos do trabalho visando constatar as possiveis geracdes
de finos durante o percurso. Vale ressaltar que ndo foi calculado qual o ponto de maior
degradacdo ou segregacdo dos minérios ou das pelotas, apenas foram apresentados o seu

trajeto contendo os possiveis locais de degradagédo e/ou segregacdo dos mesmos.

Tabela 1 - Pontos de degradacéo da pelota

Pontos degradacéo

Itens Pelotas
1 | Tremonha FD1A do pétio 3 X
2 | Esteira FD1A X
3 | Esteira FD1A p/ CO-12 X
4 | Calha Transf. CO-1A p/ CO-50 (amostrador corta fluxo) X
5 | Calha Transf. CO-50 p/ Silo X
6 | Silo p/ CO-53 X
7 | Calha Transf. CO-53 p/ Tripper Stacker Reclaimer X
8 | Tripper Stacker Reclaimer p/ CO-Lanca SR X
9 | CO-Lanca SR p/ Estoque Pétio 3 X

10 | Estoque Pétio 3 p/ Cagamba Lanca SR X
11 | Lanca SR p/ CO 53 X
12 | Calha Tranf.CO-53 p/ CO-54 X
13 | Calha Tranf. CO-54 p/ CO-81 X
14 | Calha Tranf.CO-81 p/ CO-85 X
15 | Calha Tranf.CO-85 p/ CO-86 X
16 | Calha Tranf.CO-86 p/ Silo AF2 X
17 | Silo AF2 p/ peneira X
Tombos até a peneira 17

Fonte: Pesquisa aplicada (2016)

As pelotas chegam via transporte ferroviario e sdo descarregadas dos vagdes na Tremonha
FD1A do patio 3, sendo que a continuidade do percurso se encontra na Tabela 1, aos quais 0s
nameros dos itens se referem as Figuras 11 e 12 que mostra o trajeto destas até a peneira do
alto-forno 2, objeto de maior estudo do trabalho. A maquina retomadora, ao lancar e recuperar
as pelotas no patio utiliza-se do método Chevron visando uma maior homogeneizacdo dos

lotes.

Tabela 2 - Pontos de degradac&o dos minérios

Pontos degradacéo

Itens Minério 1 Minério 2




23 | Descarga Caminhdo X X
24 | Juntar pa mecanica (formacéao pilha) X X
25 | Recuperar com p4 mecanica X X
26 | P4 mecanica p/ extrator 3 X X
27 | Extrator 3 p/ CO-01 X X
28 | Calha Tranf.CO-01 p/ CO-04 X X
29 | CO-04 p/ Peneira Lavador X X
30 | Peneira Lavador p/ Silo 12 X X
31| Silo 12 p/ Vagéo X X
18 | Vagéo p/ Extrator Extrator BE200 X X
19 | Extrator Extrator BE200 p/ Esteira X X
20 | Esteira p/ CO-200 X X
21 | CO-200 p/ CO-201 X X
22 | Calha Tranf.CO-201 p/ CO-85 X X
15 | Calha Tranf.CO-85 p/ CO-86 X X
16 | Calha Tranf.CO-86 p/ Silo AF2 X X
17 | Silo AF2 p/ peneira X
Tombos até a peneira 17 16

Fonte: Pesquisa aplicada (2016)

Os minérios granulados chegam por transporte rodoviario. Péde-se constatar como primeiro
ponto de degradacéo a formacéo da pilha (descarga do caminh&o), sendo depositada no pétio
1, onde se encontra o lavador de minério. E importante ressaltar sobre os tombos do minério
que a altura da peneira de lavagem é exorbitante, o que possivelmente contribui para uma
maior degradagdo do mesmo. Outro ponto importante é a grande distancia percorrida por estes
minérios, contribuindo para a geracdo de poeira e possivel perda de material, constatados ao
longo dos pontos demonstrados na Tabela 2, onde a numeracdo de cada item corresponde a
Figura 12 que demonstra o trajeto todo desde a chegada até o ponto de estudo.

De acordo com dados fornecidos pela empresa, a pilha de minério 2 (pilha A), apés sua
formacdo em completo resulta em uma pilha de 4500 toneladas (em média). E utilizado no alto-
forno 2 uma média de 232 toneladas/dia, porém € necessario alimentar 276 toneladas, visto
que a lavagem do minério gera 16% de finos, ou seja, 44 toneladas. E importante lembrar que
este minério ndo € peneirado antes de alimentar o alto-forno 2. As amostras coletadas do
oversize correspondentes a este minério apresentaram finos aderentes, constatados no
balanco de massa do alto-forno.

A pilha 3 que corresponde ao minério 1 € formada por 3000 toneladas. Sabe-se que é utilizada
no alto-forno 2 uma média de 155 toneladas/dia, porém a lavagem deste minério gera um
percentual de finos mais elevado que o minério 2 (22,5%), ou seja, para que chegue
efetivamente o valor citado acima correspondente a alimentacéo deste no alto-forno 2, deve-se
alimentar 200 toneladas observando uma geracdo de 45 toneladas de finos.

A peneira de lavagem utilizada para lavar os minérios também é classificadora, pois separa os
finos do minério da parte grossa, finos estes considerados desperdicios para o sistema. Porém,
cabe ressaltar que estes sdo devolvidos para as empresas mineradoras que os fornecem para
a Aperam.
Nota-se nas Tabelas 1 e 2 que o Ultimo tombo dos minérios e da pelota referentes a peneira

encontra-se em negrito, devido a ser o ponto chave do estudo. Sendo assim, o minério 1



totalizou em seu percurso estudado 17 tombos, ja o minério 2 apresentou 16, devido ao fato de
nao ser submetido ao peneiramento no Stock House.

Esta geracdo de finos durante o transporte e manuseio dos minérios e das pelotas é
considerada desperdicio e aumento de gastos do processo, visto que € necessaria uma

alimentac@o maior do que a estimada para alcangar a alimentacdo desejada do alto-forno 2.

5.2 Analises granulométricas

Gréfico 1 - Pilha alimentag&o minério 1
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Gréfico 2 - Pilha alimentag&o minério 2
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Gréfico 3 - Pilha alimentacgao pelota
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Fonte: Pesquisa aplicada (2016)
Foram coletadas quatro amostras da pilha de alimentagdo das cargas metdlicas referentes as

datas: 25 de maio, 2 de junho, 5 de agosto e 31 de agosto. O periodo de tempo foi espacado
para que fosse possivel verificar as variagbes. E importante ressaltar nos Gréficos 1, 2 e 3 que
o percentual de finos, 11,43, 3,70 e 3,81, respectivamente, € baixo comparado a quantidade
constatada no passante da peneira, comprovando assim a degrada¢do do minério durante o
transporte e manuseio.

Nota-se também que o percentual de finos do minério 1 é mais elevado comparado as demais

cargas metalicas, evidenciando-se assim um minério mais friavel.

Gréafico 4 - Oversize minério 1
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Fonte: Pesquisa aplicada (2016)

Grafico 5 - Oversize minério 2



Oversize minério 2
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Gréfico 6 - Oversize pelota
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Constata-se de acordo com os Gréficos 4, 5 e 6 que as peneiras localizadas no Stock House
da Aperam trabalham de forma eficiente devido a remogéo dos finos do material que alimentou
o0 alto-forno 2, sendo também comprovado pelo célculo de eficiéncia da peneira. O percentual
de finos resultou em 7,3, 4,28 e 0,67, referente aos minérios 1, 2 e pelota, respectivamente.

De acordo com o Grafico 4, as trés primeiras amostragens apresentam um percentual de 7,98,

ou seja, maior que 5% de finos, porém ainda um valor de referéncia baixo.



Grafico 7 - Tremonha 12 minério 1
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Observa-se no Gréfico 7 que nao foi constatado desperdicio de minério 1, pois o percentual da
granulometria acima ou igual a 6,35mm ¢é de 9,08, ou seja, é baixo. Isto também ocorreu com o
material amostrado nas tremonhas das pelotas, que resultou em uma porcentagem 3,36. Esses

materiais constituem o passante das peneiras.

Gréfico 8 - Tremonha 13 pelota
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Gréfico 9 - Tremonha 14 pelota
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Gréfico 10 - Pilha de finos de pelota com minério 1
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Observa-se na amostra 3 que houve uma discrepancia no resultado do material retido na
malha de 9,52mm (51,94%).

As malhas das peneiras das cargas metalicas sdo constituidas de poliuretano. Essas sofrem
desgaste com o tempo, podendo ocorrer alteracdes na mesma, com possibilidade de furo.
Como esse desperdicio ndo foi comprovado nas andlises das tremonhas da amostra 3, esse
valor bastante alterado pode ser resultado de um erro de amostragem. Este erro de
amostragem pode ter ocorrido tanto na amostragem propriamente dita, como na preparacdo da
amostra primaria para obtencao da amostra final.

Sabe-se que o erro de amostragem propriamente dito consiste em um conjunto de varios erros
independentes, oriundos do processo de selecdo da amostra primaria, derivados da variagao
do material amostrado. Dentre as possibilidades de erro estdo: erro de ponderacéo, integracao,
periodicidade, fundamental, segregacao, delimitacéo e extracao.

Pdde-se inferir também a possibilidade de erros de preparacdo, natural das operacdes de
diminuicdo da granulometria, homogeneizacdo e quarteamento que a amostra primaria foi

sujeitada, como por exemplo: perda de particulas referentes a amostra, contaminagédo da



amostra por outro material, mudanca ndo intencional da caracteristica relevante que foi medida
na amostra final, erros ndo intencionais do operador (mistura de amostras) ou erros
intencionais (ajuste de peso).

As Tabelas e seus respectivos Graficos de Curva Granulométrica (dispersdo) do Apéndice
reforcam todos os resultados obtidos, ou seja, o percentual de passantes foi baixo, o que
retoma o fato de que nao houve desperdicios.

5.3 Resultado dos calculos de eficiéncia das peneiras

Tabela 3 - Célculo de eficiéncia das peneiras de pelota

Pelota
Consumo Consumo Geragéo o Eficiéncia
Datas com perda sem perda de finos P (th) A (Uh) a (%) (%)
25/05/2016 1323,139 1309,908 13,365 49,338 | 132327 99,427 90
06/06/2016 1220,556 1208,350 12,329 46,207 | 1220,68 98,747 92
05/08/2016 1047,723 1037,246 10,583 38,514 | 1047,83 99,116 89
31/08/2016 1146,578 1135,112 11,582 43,440 1146,69 99,911 91
Fonte: Pesquisa aplicada (2016)
Tabela 4 - Célculo de eficiéncia da peneira de Minério 1
Minério 1
Consumo Consumo | Geragéo de 0 Eficiéncia
Datas com perda sem perda finos P (th) A (Uh) a (%) (%)
25/05/2016 264,629 261,983 76,828 12,385 338,811 96,404 91
06/06/2016 244,143 241,702 70,880 11,328 312,582 97,726 89
05/08/2016 139,696 138,299 40,557 6,750 178,856 97,395 93
31/08/2016 152,879 151,350 44,384 7,448 195,734 97,147 94

Fonte: Pesquisa aplicada (2016)

Acima seguem as Tabelas (3 e 4) referentes aos dados fornecidos pela empresa como base
para o célculo de eficiéncia das peneiras de acordo com a equacéo (1). A alimentacgao foi
resultado da soma do valor do Consumo sem perda mais o valor da Geracéo de finos, dividido
por 24 (vinte e quatro) horas, pois a formula pede que o valor seja dado em t/h. Posteriormente
a este célculo aplicou-se os valores encontrados na férmula juntamente com os demais ja
fornecidos pela Aperam e, assim, encontrou-se os valores de eficiéncia das peneiras.

A partir dos valores encontrados de eficiéncia das peneiras pode-se constatar que ndo houve
desperdicios oriundos de falha mecénica.

Cabe ressaltar que nao foi calculada a eficiéncia da peneira de Minério 2, pois como ja
mencionado anteriormente, este Minério ndo é peneirado no Stock House.

Tabela 5 - Balan¢o de massa do Minério 2

Minério 2
Datas Consumo com perda Consumo sem perda Geracdao de finos
25/05/2016 176,405 174,641 31,130
06/06/2016 162,727 161,100 28,717
05/08/2016 209,562 207,466 36,981
31/08/2016 229,321 227,028 40,468

Fonte: Pesquisa aplicada (2016)



O balangco de massa do alto-forno 2 (Tabela 5) referente ao minério 2, constata os finos
aderentes. A quantidade de finos gerada é obtida através de uma amostragem feita pela
empresa com o intuito de controlar esses finos para que ndo prejudique o funcionamento do
alto-forno, ou seja, para que nao haja riscos de perda de permeabilidade do mesmo, que é
causada por estes finos. Nota-se também que a geracao de finos do minério 1 é relativamente

maior que a do minério 2, comprovando assim o fato do minério 1 ser um minério mais friavel.

6 CONSIDERAGCOES FINAIS

De acordo com os resultados obtidos foi possivel verificar pontos de degradacdo do minério
gue gera desperdicio de material, contribui para a geracéo de poeira e influencia diretamente
nos ganhos e perdas da empresa. Também foi possivel verificar a eficiéncia das peneiras de
cargas metdlicas que alimentam o alto-forno, constatando que ndo houve desperdicio ou,
quando houve, que pode ter ocorrido em fun¢éo de algum erro amostral.

Considerou-se que essas andlises devem ser realizadas frequentemente, pois influenciam
diretamente nos custos da empresa, trazendo resultados sobre possiveis desperdicios de
matérias-primas.

Este estudo contribuiu de forma a unir as teorias dos contetidos aprendidos durante os cinco
anos de graduacdo e as praticas aplicadas em uma empresa, além de ter associado dois
cursos da Universidade Estadual de Minas Gerais, Engenharia de Minas e Engenharia
Metallrgica, mostrando o quanto os cursos de Engenharia estdo demasiado correlacionados,
abrindo um leque tanto para a atuacgédo profissional dos graduandos destes cursos quanto para
uma expanséo nos conhecimentos.

O resultado encontrado foi satisfatorio, porém, cabe frisar alguns aspectos que podem ser
explorados para maior controle do desperdicio das cargas metalicas que afetam diretamente
no capital da empresa, como um estudo sobre o local onde mais ocorre a segregacdo do
minério e todos os valores (porcentagens) de perdas estudados dados em valores reais, a fim
de analisar-se em termos de capital se ha ganhos ou perdas no processo. Outro trabalho futuro
com possibilidade de implantagdo na empresa seria um plano de acdo contendo um plano de
gerenciamento dos residuos obtidos neste processo e no processo de limpeza da area,

visando utiliza-los para a correcao de estradas, acessos a empresa e outras possiveis fungdes.
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