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RESUMEN

La presente investigacion evaluo el efecto curtiente de un extracto tanico a partir de las vainas
de Caesalpinia spinosa en pieles caprinas. Para ello se obtuvo un extracto hidroalcohdlico a
partir de las vainas de Caesalpinia spinosa, posteriormente se cuantificé el contenido de
taninos mediante el método de Folin Ciocalteu obteniéndose 52,88 %.Se realizé el proceso de
curtiembre de pieles caprinas que incluyé dos tratamientos: sulfato basico de cromo como
tratamiento patrén (T1), extracto hidroalcohdlico (T2). Los resultados infieren que el tratamiento
mas adecuado fue el extracto hidroalcohdlico (T2), obteniendo productos con mejores

caracteristicas fisicas: resistencia a la tension (2464,29 N/cm?), alargamiento a la rotura (67,33
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%), y distencién (10,26 mm), que superan las exigencias de calidad para cuero destinado a la

confeccién de calzado establecido por la Norma ecuatoriana NTE INEN 1810.

Palabras claves: tratamiento — extractos - taninos.

ABSTRACT

The present investigation evaluated the tanning effect of a tannic extract from the Caesalpinia
spinosa pods in goat skins. For this, a hydroalcoholic extract was obtained from the Caesalpinia
spinosa pods, after which the tannin content was quantified using the Folin Ciocalteu method,
obtaining 52.88%. The goat skin tanning process was carried out, which included two
treatments: sulphate basic chromium as a standard treatment (T1), hydroalcoholic extract (T2).
The results infer that the most appropriate treatment was the hydroalcoholic extract (T2),
obtaining products with better physical characteristics: tensile strength (2464.29 N / cm2),
elongation at break (67.33%), and distension (10.26 mm), which exceed the quality
requirements for leather for the manufacture of footwear established by the Ecuadorian
Standard NTE INEN 1810.

Key words: treatment - extracts - tannins.

1. INTRODUCCION

El proceso de curtido consiste en transformar la piel en cuero, que es una valiosa materia
prima, imputrescible, flexible e inmune al ataque bacteriano. Este proceso se puede realizar
mediante taninos que son sustancias de origen vegetal, o con cromo (lll) que es empleado

como agente curtidor universal (Ortiz y Carmona, 2015).

El agua puede ser considerada como un recurso renovable cuando se controla
cuidadosamente su uso, de lo contrario puede ser considerada como un recurso no renovable,
debido a la importancia del agua para la vida de todos los seres vivos, y al aumento de las
necesidades de ella por el continuo desarrollo de la humanidad, la poblacion esta en la

obligacidn de proteger este recurso y evitar su contaminacion (Basantes, 2014).

Uno de los contaminantes generados por la actividad de la industria de la Curtiembre es el
cromo, diversos compuestos de este metal representan una gran amenaza debido a sus
efectos nocivos. Segun la Agencia Internacional para la Investigacion sobre el Cancer (IARC) el
cromo (Ill) se lo clasifica dentro del grupo 3: no clasificable como carcinégeno para los

humanos, pero el cromo (VI) se lo clasifica dentro del grupo 1 carcinégeno para los humanos.

El sector industrial de las curtiembres genera descargas con volimenes altos de concentrados
de cromo. La dificultad que presenta el uso de sales de cromo en el curtido de pieles se debe a

la gran cantidad de curtiente que no se fija en las pieles y finalmente se descarga al ambiente

2



en las aguas residuales como en sus sedimentos causando efectos negativos al tener contacto
tanto las personas, flora y fauna que forma el ecosistema circundante de las empresas

dedicadas a esta labor (Higuera, Arroyave y Flérez, 2008).

Una alternativa que ya ha sido objeto de multiples estudios no solo nacionales sino también
internacionales es la utilizacién de una curticion vegetal, que se considera muy amigable con el
ambiente al utilizar productos que son facilmente degradables. Los taninos son compuestos
gue se utilizaban en curticion y la Caesalpinia spinosa es una planta que contiene del 40 al 60
% de estos metabolitos (Dela Cruz, 2004).

Por ello esta investigacion propone conocer si con el uso de un extracto tanico hidroalcoholico
obtenidos a partir de la Caesalpinia spinosa se puede obtener cueros con similares
caracteristicas de calidad a los obtenidos mediante el proceso convencional. Para ello se
propone (a) la obtencién de un extracto tanico un hidroalcohdlico y otro acuoso. (b) La
cuantificacion del contenido de taninos en los extractos y (c) la evaluacién de las caracteristicas

de calidad que presentan los cueros obtenidos después del proceso de curtido.

2. MATERIALES Y METODOS

2.1. Tratamiento y disefio experimental

La presente investigacion evalué el efecto curtiente de un extracto ténicos a partir de
Caesalpinia spinosa, en comparaciéon con un tratamiento patrén (sulfato basico de cromo). Para
el proceso de curticion se utilizaron pieles caprinas, por lo que las unidades experimentales

fueron distribuidas bajo un Disefio Completamente al Azar Simple.

Tabla 1. Esquema del experimento

Tratamientos Cdédigo Repeticion TUE Total de pieles
Tratamiento patron
) Tl 6 1 6
(Sulfato basico de cromo)
Extracto Hidroalcohdlico T2 6 1 6
Total de pieles caprinas 12

T= Tratamiento
TUE= Tamafio de la unidad experimental

2.1.1. Obtencidn de extracto a partir Caesalpinia spinosa

Para la obtencion del extracto tanico se utilizo la harina de las vainas de Caesalpinia spinosa

producida en la Facultad de Recursos Naturales de la Escuela Superior Politécnica de



Chimborazo, la harina obtenida se la sometié a un sistema de tamices para obtener un polvo

fino de tamafio de particula de aproximadamente 200 um.
Obtencion del extracto hidroalcohdlico

Una vez realizada la verificacién de la balanza analitica se procedié a pesar 100 g de material
vegetal, se transfirié la muestra a un balén y se aforé a 1000 mL con alcohol etilico al 50 %, se
sometié a calentamiento por un tiempo de 60 min con continua agitacion en una plancha de
calentamiento a una temperatura de 60°C +/- 0,5°C, se enfrio y filtrd, la solucion resultante se
conservé en un frasco ambar, se realizé una segunda extraccion del residuo con 1000 mL de
alcohol etilico al 50 % la cual se afiadid a la solucion anterior, la solucién resultante se
concentré6 en una incubadora marca Memmert a 35 °C, (se realiz6 la verificacién de la
temperatura de la incubadora con un termémetro patrén en 3 puntos en cada bandeja) hasta
obtener aproximadamente 250 mL. El extracto obtenido fue sometido a un proceso de
liofilizacién a -54 °C para obtener un extracto seco, se utilizé un liofilizador marca Thermo, se

determiné el peso del extracto seco obtenido..
2.1.2. Cuantificacion de taninos

Para la lectura de las muestras se siguié el método de Folin-Ciocalteu descrito por Pérez-
Jiménez. (2005). (5). Se prepar6 5 patrones para la construccion de la curva de calibracion:
100, 200, 300, 400, y 500 mg/L a partir de una solucién madre de Acido Gélico de 5000 mg/L.

Preparacion del Blanco

Se tom6 500 uL de agua destilada y se colocé en un matraz de 25 mL, se afadié 500 uL de la
solucién de Folin-Ciocalteu, se dej6 reposar 3 min, luego se afiadié 10 mL de la solucién de
carbonato de sodio y 14 mL de agua destilada, se agito la solucién en un vortex, transcurrido
60 minutos se coloc6 200 uL en la placa de pocillos y se leyé las absorbancias en un

espectrofotometro uv-vis marca Bio Tek Epoch a una longitud de onda de 750 nm.
Preparacion de Estandares

Se tomo 500 uL del estandar de 100 mg/L y se colocé en un matraz de 25 mL se afiadio 500 uL
de la solucion de Folin-Ciocalteu, se dejo reposar 3 min, luego se afiadié 10 mL de la solucién
de carbonato de sodio y se aforo con agua destilada a 25 mL, se agito la solucién en un vortex,
transcurrido 60 minutos se colocd 200 uL en la placa de pocillos y se leyé las absorbancias en

un espectrofotémetro uv-vis marca Bio Tek Epoch a una longitud de onda de 750 nm.

Se llevo a cabo el mismo procedimiento con los estandares de 200, 400, 600, 800 y 1000 mg/L.
En la tabla 2 se muestran los volumenes a tomar de los distintos reactivos para la preparacion

de las soluciones coloreadas a distinta concentracion.



Tabla 2. Preparacién de soluciones

Folin- V. de aforo

V. Est. uL Ciocalteu Carbc_)nato de con agua

(uL) sodio (mL) destilada

(mL)

Blanco 500 500 10 25
Est. 100 mg/L 500 500 10 25
Est. 200 mg/L 500 500 10 25
Est. 300 mg/L 500 500 10 25
Est. 400 mg/L 500 500 10 25
Est. 500 mg/L 500 500 10 25

Est. = estandar
V.=volumen

Lectura de la concentracién de taninos en el extracto

Se realiz6 la verificacién de la curva de calibracion proxima a su punto medio con un estandar

de acido galico de 250 mg/L.

Extraccion de taninos de la muestra

Se pes6 0,125 g de extracto vegetal en una balanza analitica marca Ohaus, se realizé la
verificacion de la misma con una pesa de 1 g, se afiadié 5 mL de la solucibn metanol/agua
(50:50), se agité a temperatura ambiente durante 60 minutos, se centrifugo la muestra en una
centrifuga a 4000 rpm durante 30 minutos, se recogi6 el sobrenadante.

Al residuo de la extraccion anterior se le afiadié 5 ml de acetona/agua (70:30), se agité a
temperatura ambiente durante 1 hora, se centrifugo a 4000 rpm durante 30 minutos y se

recogio el sobrenadante.

Se mezclaron los dos sobrenadantes y se aforo en un balén a 10 mL. De esta solucion se tomé

una alicuota de 1 mL y se aforo a 250 mL con agua destilada.

Lectura de la muestra

De esta solucion anterior se tom6 una alicuota de 500 uL y se coloc6 en un matraz de 25 mL
se afiadié 500 uL de la solucién de Folin - Ciocalteu, se dej6 reposar 3 min, luego se afiadié 10
mL de la solucién de carbonato de sodio y se aforo con agua destilada a 25 mL, se agito la

solucién en un vortex, transcurrido 60 minutos se coloco 200 uL en la placa de pocillos y se



ley6 las absorbancias en un espectrofotémetro uv-vis marca Bio Tek Epoch a una longitud de
onda de 750 nm.

En la tabla 3 se muestran los volimenes a tomar de los distintos reactivos para la preparacion

de las soluciones coloreadas a de los extractos para la lectura.

Tabla 3. Preparaciéon de muestras para la lectura

Factor Folin- V. de aforo
. Carbonato de  con agua
de V.uL Ciocalteu X .
L sodio (mL) destilada
dilucion (uL)
(mL)

Blanco - 500 500 10 25

Estandar 250 mg/L - 500 500 10 25

Ext. H. 250 500 500 10 25

Ext. H. = Extracto hidroalcohdlico

2.1.3. Procedimiento de curticién de las pieles
Durante la curticién de las pieles se llevaron a cabo diferentes procesos, en cada uno de ellos
se determind la cantidad a utilizar de los distintos reactivos en funcion de la masa de las pieles.

Una vez realizado los procesos de ribera se procedié con el proceso de curtido.

Curtido

Para este proceso se igual6 el peso de las pieles de los 2 tratamientos a 11 Kg. En base a este
peso se utilizd el 8 % de los distintos tratamientos: sulfato basico de cromo (T1), extracto
hidroalcohdlico (T2).

Posterior a este proceso se procedié a perchar por una noche y luego se igualaron los

productos obtenidos a un calibre de 1,5 mm.

Recurtido

En base al peso de las pieles se utilizd el 3 % de los distintos tratamientos: sulfato basico de

cromo (T1), extracto hidroalcoholico (T2).

2.1.4. Mediciones experimentales

Determinacion de la resistencia a la traccion

Se sigui6 el procedimiento descrito en la norma NTE INEN-ISO 3376:2011.

Determinacién del porcentaje de alargamiento a la ruptura



Se siguio el procedimiento descrito en la norma NTE INEN-ISO 3376:2011.

Determinacién de la distensién

Se siguié el procedimiento descrito en la norma NTE INEN-ISO 3379:2015 basado en el

lastébmetro.

3. RESULTADOS Y DISCUSION

3.1.0btencién de extractos tanicos a partir de las vainas de Caesalpinia spinosa.

A partir de 100 g de Caesalpinia spinosa se obtuvo 45,08 g de extracto hidroalcohdlico.

3.2.Concentracién de taninos totales en los extractos

Para la cuantificacion de taninos totales en el extracto hidroalcohdlico se evalué la linealidad de
la curva de calibracién del 4cido Galico, obteniéndose un valor de 0,9978 para el coeficiente de
correlacion. La verificacién de la curva de calibracién se lo realizé con un estdndar de 250 mg/L
obteniendo un valor de 261,56 mg/L.

Tabla 4. Datos de absorbancia y concentracién para la construccion de la curva de calibracion

Conc. mg/L Abs

0,00 0,024
100,00 0,140
200,00 0,237
300,00 0,381
400,00 0,506
500,00 0,625

Abs= absorbancia
Conc= concentraciéon
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Figura 1. Curva de calibracion

Tabla 5. Resultados concentracién de acido gélico en los extractos

A G. mg/Kg T.%

Ext. H n=10 528753,75 52,88

Ext. = extracto
hidroalcohdlico

n= ndmero de repeticiones
T=taninos

Se determind la concentracién de taninos totales en funcién del acido galico en el extractos
hidroalcohdlico obtenido a partir de las vainas de Caesalpinia spinosa, se obtuvo una
concentracién media de 52,88% valores que concuerdan con la literatura citada por Jétiva, S. (
2011) en estudios de plantaciones en la provincia de Chimborazo-Ecuador donde reporta una
concentracion en el cantén Guano de 51,5 %, y en la parroquia Licto - Tunshi perteneciente al
canto Riobamba 51,9 % de taninos como equivalentes de acido galico por cada 100 g de

muestra.

3.3. Evaluacién de las resistencias fisicas y sensoriales del cuero caprino

En la Tabla 6 se observan los resultados obtenidos de las pruebas fisicas realizados a los

productos obtenidos.

Tabla 6. Evaluacion de las resistencias fisicas y sensoriales del cuero caprino curtido con
diferentes extractos tanicos a partir de Caesalpinia spinosa

Cromo (IlI).

T Ext. H. T2

VARIABLES

Resistencia a la traccion
N/cm?2
;;:argamlento a la rotura 54,67 67,33

Distensién mm 8,64 10,26
Ext= extracto

H= hidroalcohélico A=

acuoso

1838,46 2464,29

3.3.1. Resistencia alatracciéon

La evaluacion estadistica de la resistencia a la traccidon de los cueros caprinos, establecié
diferencias altamente significativas entre medias (P< 0,05), por efecto de la curticién con el
extracto tanico a partir de la Caesalpinia spinosa, Determindndose las respuestas mas altas al
curtir con extracto hidroalcohdlico de guarango obteniendo un valor medio de 2464,29 N/cm?,

en comparacion de los resultados alcanzados por el tratamiento testigo con sulfato basico de



cromo (T1), cuyas respuesta fue de 1838,46 N/cm?, los resultados obtenidos muestran que el
tratamiento mas adecuado para curticion de pieles caprinas es el tratamiento T2 mediante el
uso del extracto hidroalcohdlico.

Los resultados expuestos son superiores al ser comparados con los registros de Mazoén, M.
(2017), quien al evaluar diferentes extractos para obtener el tanino de la tara reporté que, al
utilizar el método del extracto alcohdlico por percolacion, la resistencia a la traccion promedio
fue de 800,93 N/cm? , valor inferior al reportado en la presente investigacion, que puede
deberse que al utilizar la harina directamente sobre las pieles, los taninos responsables de
convertir la piel en cuero no estan aislados produciendo una curticién incompleta y a su vez
generando un sélido en la descarga de aguas residuales. Al utilizar el extracto de Caesalpinia
spinosa los taninos se encuentran en forma aislada y pueden actuar de manera mas efectiva

sobre la piel produciendo una curticién completa.

Los resultados expuestos de la resistencia a la abrasion de las pieles caprinas cumplen con las
exigencias de la norma técnica ecuatoriana NTE INEN 1810 para la confeccién de calzado que
establece un minimo de 1500 N/ cm?2,

3.3.2. Alargamiento a la rotura

Los valores medios reportados por la prueba fisica de alargamiento del cuero a la rotura
determind en el andlisis de varianza diferencias altamente significativas (P< 0,05),
Determindndose en la separacion de medias segin Tukey los valores méas altos en el
tratamiento T2 (extracto hidroalcohdlico), con respuestas de 67,33 % seguido en forma
descendente de los resultados alcanzados por el tratamiento testigo T1 (sulfato basico de
cromo), con respuestas de 54,67 %. Es decir que los resultados de alargamiento a la rotura
mas adecuados se consiguen al utilizar el extracto tanico hidroalcohdlico de la Caesalpinia
spinosa, Hidalgo, L. (2016), al evaluar la curticién de pieles caprinas con harina de Caesalpinia

spinosa, registré un valor medio de 72,12 %, superior al reportado en la presente investigacion.

Al comparar los resultados obtenidos de alargamiento a la rotura con la norma técnica IUP 6
(2011), establece que el porcentaje de alargamiento a la rotura debe estar entre el 40 y 80 %,
los productos obtenidos cumplen este requisito, siendo mas amplia esta diferencia al utilizar el
extracto hidroalcohdlico T2 a partir de la Caesalpinia spinosa. De igual forma se cumple con la
norma técnica ecuatoriana NTE INEN 1810 para la confeccién de calzado que establece un

minimo de 40 %.

3.3.3. Distension

El andlisis de varianza revela que dentro de la variacion total que exhiben los datos existen
diferencias altamente significativas (P< 0,05). Se obtuvieron los resultados mas altos al utilizar

el tratamiento T2 con valores medios de 10,26 mm, mientras tanto que las respuestas mas



bajas fueron registradas en los cueros caprinos curtidos con el tratamiento testigo T1 8,64 mm.
Es decir que se obtiene una mejor distension al utilizar una curticion vegetal que incluya el

extracto hidroalcohdlico de la Caesalpinia spinosa.

Al comparar los datos obtenidos con la norma técnica ecuatoriana NTE INEN 1810 para la
confeccién de calzado que establece un minimo de 7mm. Se observa que los dos tratamientos

superan este valor.

4. CONCLUSIONES

Se determind la concentracion de taninos mediante el método de Folin Ciocalteu en

el extracto hidroalcohdlico (52,88 g de &acido galico /100 g de extracto).

- En los ensayos fisicos se determind la existencia de diferencias significativas entre
los tres tratamientos, determindndose que las pieles curtidas con T2 (extracto
hidroalcohdlico) tienen mejores caracteristicas fisicas: resistencia a la tension
(2464,29 N/cm?), alargamiento a la rotura (67,33 %), y distencién (10,26 mm).

- La calidad de las pieles caprinas curtidas con un extracto vegetal obtenido a partir
de Caesalpinia spinosa fuer similar al proceso convencional utilizando sulfato

basico de cromo.

- La utilizacién del cromo en la curticibn de pieles es mayoritaria a la hora de
producir cueros, sin embargo, Gltimamente el consumidor final se ha visto alertado
por la posibilidad de que el cromo conlleve un riesgo potencial de toxicidad. Por lo
tanto, es necesario saber discernir en el uso adecuado de este metal y en lo
posible reemplazarlo con otros curtientes amigables con el ambiente, que sin

desmejorar la calidad del cuero, presente la misma delicadeza y suavidad.
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